Ismerjük meg közelebbről a kaucsukot!

A kaucsuk a polimerek családjába tartozik; lehet természetes eredetű vagy mesterségesen előállított. A polimerek az élet minden területén megtalálhatók: műanyagok, fóliák, tömítések, csövek, abroncsok stb. formájában.

A természetes kaucsuk az elasztomerek osztályába sorolható. Ezeknek az anyagoknak nagyon nagy a molekulatömege. A molekulák hosszú lánc alakúak, az őket alkotó alapegységeket monomereknek hívjuk. Ezek szénből és hidrogénből álló szerves anyagok.

A természetes kaucsuk monomerje az izoprén. A hosszú láncmolekulákból álló polimer összetételétől függenek az anyag tulajdonságai: minél hosszabb és minél szabályosabb a felépítése, annál rugalmasabb az anyag. A természetes kaucsuk alkotóelemei mind azonos módon helyezkednek el láncban, ezért ez az anyag 100%-osan sztereoreguláltnak mondható.

Másrészt viszont annak ellenére, hogy minden láncmolekula rugalmas, a természetes kaucsuk egy képlékeny, alakítható anyag, mert a szomszédos molekulák egymástól viszonylag függetlenek, egymáshoz képest elmozdíthatók. A természetes kaucsuk deformálható, és az erő hatásának megszűnte után sem nyeri vissza eredeti alakját. Ahhoz, hogy rugalmas legyen, a láncmolekulákat – vulkanizálással – minél szabályosabban össze kell kötni egymással. Minél szabályosabb térhálót képeznek a láncmolekulák, annál rugalmasabb lesz az anyag. 

Azokat a kutatásokat, amelyeknek a célja a természetes kaucsuk szerkezetével azonos összetételű és szerkezetű kaucsukok kialakítása volt, viszonylag későn, az 1950-es évek közepén koronázta siker. Ehhez ugyanis meg kellett oldani az ún. sztereospecifikus vagy más néven sztereoreguláris polimerek előállítását. A természetes kaucsuk-láncban az izoprénmolekulák meghatározott szabályszerűség szerint (cisz-1,4) kapcsolódnak egymáshoz. Ennek elérése meglehetősen bonyolult.
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2. sz. ábra

Izoprénkaucsuk oldószeres polimerizálásának folyamatábrája

A polimert oldószeres polimerizálással állítják elő. A polimerizáláshoz kétfajta katalizátorrendszert alkalmaznak, amely függvényében a cisz-tartalomban és a molekulatömeg-eloszlásban mutatkozik különbség. Az előállítási eljárásból adódó eltérések a nyerskeverék és a vulkanizátum tulajdonságaiban is megmutatkoznak.

A szintetikus kaucsukok lassú folyása a természetes kaucsukét lényegesen meghaladja, amit tárolásnál figyelembe kell venni. Lebontást (puhítást) nem igényelnek.

A Taurus Carbonpack Kft. telephelyére vagonokban, jelenleg ládás kiszerelésben érkezik a szintetikus kaucsuk. Kiszélesítve palettánkat 11 típusú kaucsukkal állunk vevőink rendelkezésére, és tovább növelve vevőink felé nyújtott szolgáltatásaink színvonalát a szintetikus kaucsukok illóanyag tartalomára és a Mooney-féle számára vonatkozó vizsgálatok bevezetésének megvalósítása  indítottunk beruházást.
